SUNTEST 500 Stunden Schaltschrinke Muster von Herrn Gros 03.08.2011
Polystyrol Polycarbonat Gf Polycarbonat
DL Da Db DE DL Da Db DE DL Da Db DE
Stunden PS PS PS PS PC-Gf | PC-Gf | PC-Gf | PC-Gf PC PC PC PC
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0.1 0,0 0,0 0,0 0,0
100 -0,4 -0,5 26 26 0.4 -0.4 0,7 0,9 -0,4 -0,4 1,5 1,6
200 -1,5 -1.4 10,3 10,5 0,2 -0,8 2,2 23 -06 -1,1 4,0 4.2
300 -39 -0,4 19,4 19,8 0,0 -1.4 46 4.8 -0,9 -1,5 6,6 6,8
400 -10,2 34 247 27,0 -0,2 -1,7 7.3 7.5 -1,3 -1,7 9.1 9.4
500 -14.5 4.8 25,9 30,1 -0,7 -1,9 8.8 91 -1,4 -1,8 10,0 10,3
18,0
160 1
140 1
12,0 ¢
o L 1004
@ 2
‘? “? 8,0
a 8 60|
40 §
20t
-17.0 00 4M_é_.
19,0 -2.0
0 100 200 300 400 500 0 100 200 300 400 500
Stunden Stunden
—=—PS —=—PC - Gf —=—PC —s—PS —a—PC - Gf —a—PC
30,0 30,0
280 1 28,0 4+
260 } 260 4
240 ¥ 240 4
220 ¢+ 220
200 ¢ 200 4
o 180 4 @ 180
0 ’ 7]
ﬁ 16,0 1 -g 16.0 1+
< 1404 < 140
o : w
o 1204 a 1204
10,0 10,0 4
80t 8.0 4
6,0 4 6.0 ¢
40 4 401
20 ¢ 201
0,0 0,0
’ 0 100 o6 300 6 500 0 100 200 300 400 500
Stunden Stunden
——PS —a—PC -Gf —a—PC —=—PS —a—PC-Gf —a—PC
Verfahrenstechnik / Ruf 03.08.2011
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